BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Etanol 96% dan tween 80 memiliki pengaruh yang berbeda terhadap
masing-masing respon. Untuk efisiensi penjerapan, konsentrasi etanol
96% dan tween 80 yang semakin tinggi akan menurunkan EE. Untuk
ukuran partikel, konsentrasi etanol 96% yang semakin tinggi akan
menyebabkan ukuran partikel menurun sedangkan tween 80 sebaliknya.
Untuk indeks polidispersitas hanya etanol 96% yang memberikan
pengaruh yaitu semakin tinggi konsentrasi etanol maka nilai indeks
polidispersitas semakin turun.

2. Konsentrasi optimum dari etanol 96% dan tween 80 diperoleh berturut-
turut sebesar 20% dan 15%.

3. Formula optimum transetosom klindamisin HCI memiliki model
pelepasan orde-0, energi aktivasi 2.978758 cal/mol dan masa simpan pada
kondisi 25°C/60% selama 22,536 hari sedangkan pada suhu 5°C selama

24.572 hari.
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5.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat

diberikan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan kombinasi
surfaktan terhadap hasil karakterisasi transetosom klindamisin HCI.

2. Perlu dilakukan uji karakterisasi lanjutan, seperti karakterisasi morfologi
dan bentuk dari vesikel transetosom klindamisin HCL

3. Perlu dilakukan pengembangan sistem pembawa menggunakan
lipoprotektan untuk meningkatkan stabilitas dari transetosom klindamisin
HCI.

4. Perlu dilakukan pengujian difusi menggunakan franz diffusion cell untuk

mengetahui penetrasi dari transetosom klindamisin HCI.



