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SUMMARY 

HAFIZ ALFARIZY. The Effect of Moldboard Curvature and Working Speed of 

Moldboard Plow Coated by Stainless Steel Plate on Tillaging The Ultisol Soil 

(Supervised by HERSYAMSI). 

  

This study aims to determine and study the effect of moldboard curvature 

and working speed of moldboard plow coated by stainless steel plate on tillaging 

the ultisol soil. The method used in this research was a Factorial Randomized 

Block Design (FRBD) with two treatment factors, namely the angle of curvature 

of the plow (A) and the speed of work (B). Each factor consisted of three levels of 

treatment. The treatment level for the angle of curvature consisted of the angle of 

curvature 120ᵒ, 130ᵒ, and 140ᵒ while the treatment level for the working speed of 

the plow consisted of a working speed of 2 km/hour, a working speed of 3 

km/hour, and a working speed of 4 km/hour. The results showed that the short 

curvature and working speed of plowing had a significant effect on the yield of 

soil stickiness (g), working depth of plowing (cm), plowing height (cm), working 

width of plowing (cm), and plowing width (cm). The combination of treatment 

with a single angle of curvature of 140ᵒ and a speed of 4 km/hour resulted in the 

lowest average soil adhesiveness of 16.30 g. The combination of 120ᵒ curvature 

angle treatment and 4km/hour speed resulted in the highest average plow working 

depth, plowing height, plow working width, and plowing width being 12.33 cm, 

10.67cm, 20.33 cm, respectively , and 21.67 cm. 

 

Keywords : Moldboard Plow, Moldboard Curvature, Working Speed, Ultisol Soil 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RINGKASAN 

HAFIZ ALFARIZY. Uji Pengaruh Kelengkungan dan Kecepatan Kerja Bajak 

Singkal yang Dilapisi Plat Stainless Steel terhadap Hasil Pengolahan Tanah 

Ultisol (Dibimbing oleh HERSYAMSI). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari uji pengaruh 

kelengkungan dan kecepatan kerja bajak singkal yang dilapisi plat stainless steel 

terhadap hasil pengolahan tanah ultisol. Metode yang digunakan dalam penelitian 

yaitu Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan dua faktor perlakuan 

yaitu sudut kelengkungan bajak (A) dan kecepatan kerja  (B). Masing-masing 

faktor terdiri dari tiga taraf perlakuan. Taraf perlakuan untuk sudut kelengkungan 

terdiri dari sudut kelengkungan 120ᵒ,130ᵒ, dan 140ᵒ sedangkan taraf perlakuan 

kecepatan kerja bajak yaitu terdiri dari kecepatan kerja 2 km/jam, kecepatan kerja 

3 km/jam, dan kecepatan kerja 4 km/jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kelengkungan singkal dan kecepatan kerja pembajakan berpengaruh nyata 

terhadap hasil kelengketan tanah (g), kedalaman kerja bajak (cm), tinggi hasil 

pembajakan (cm), lebar kerja bajak (cm), dan lebar hasil pembajakan (cm). 

Kombinasi perlakuan sudut kelengkungan singkal 140ᵒ dan kecepatan 4 km/jam 

menghasilkan rata-rata kelengketan tanah terendah yaitu 16,30 g. Kombinasi 

perlakuan sudut kelengkungan 120ᵒ dan kecepatan 4km/jam menghasilkan rata-

rata kedalaman kerja bajak, tinggi hasil pembajakan, lebar kerja bajak, dan lebar 

hasil pembajakan tertinggi yaitu secara berturut-turut sebesar 12,33 cm, 10,67cm, 

20,33 cm, dan 21,67 cm. 

 

  

Kata kunci : Bajak Singkal, Kelengkungan Singkal,  Kecepatan Kerja Bajak, 

Tanah Ultisol  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SKRIPSI 

 

UJI PENGARUH KELENGKUNGAN DAN KECEPATAN 

KERJA BAJAK SINGKAL YANG DILAPISI PLAT STAINLESS 

STEEL TERHADAP HASIL PENGOLAHAN TANAH ULTISOL 

 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian pada Fakultas Pertanian 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafiz Alfarizy 

05021281823041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN 

JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

2022



 
 

  Universitas Sriwijaya 
 

 

  



 
 

  Universitas Sriwijaya 
 

 



 
 

  Universitas Sriwijaya 
 

 



 

  Universitas Sriwijaya 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

HAFIZ ALFARIZY dilahirkan di Desa Banding Anyar, Kecamatan 

Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada tanggal 09 

Maret 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Orang tua 

penulis bernama Bapak Kasmir dan Ibu Hartati. 

 Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SD N 01 Desa 

Anyar. Sekolah menengah pertama diselesaikan pada tahun 2015 di SMP N 

Kayuagung, Ogan Komering Ilir dan sekolah menengah atas diselesaikan pada 

tahun 2018 di SMA N 02 Kayuagung. Semasa SMA, penulis pernah mengikuti 

kegiatan PASKIBRAKA. 

 Sejak bulan Agustus 2018 penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas 

Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian melalui 

jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Saat ini 

Penulis merupakan anggota Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia 

(IMATETANI) dan sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa Teknologi 

Pertanian (HIMATETA) Universitas Sriwijaya.  

 Penulis telah menyelesaikan Praktik Lapangan di PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) VII  Unit Sungai Lengi, Gunung Megang Kabupaten Muara 

Enim, Sumatera Selatan dengan judul “Tinjauan Proses Pengolahan Limbah Cair 

Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Sungai Lengi, 

Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Sumatera” Selatan yang dibimbing 

oleh Bapak Dr. Ir. Hersyamsi, M. Agr. 

 Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di 

Desa Tanah Abang Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2021. 

  

 

 

 

 

 



 viii Universitas Sriwijaya 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala yang 

telah memberikan kenikmatan melimpah serta berkat rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul ” Uji 

Pengaruh Kelengkungan dan Kecepatan Kerja Bajak Singkal yang Dilapisi Plat 

Stainless Steel terhadap Hasil Pengolahan  Tanah Ultisol”. Penelitian ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Bapak Dr. Ir. Hersyamsi, M.Agr. selaku Pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi penelitian ini. Kepada kedua orang 

tua yang telah membantu dengan doa, teman-teman yang telah memberi semangat 

dan semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi penelitian ini dapat 

terselesaikan.  

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bila ada kekurangan 

dalam penulisan Skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indralaya,    September 2022 

 

 

     Hafiz Alfarizy 



 
 

ix 

 
Universitas Sriwijaya 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Penulis mengucapakan puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah 

memberikan ridho dan rahmat-Nya, serta orang-orang yang berdedikasi selama masa 

perkuliahan penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan 

memberikan kemudahan pada setiap aktivitas.  

2. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Kasmir dan Ibu Hartati yang telah 

memberikan doa, semangat dan tak berhenti menasihati serta memberikan 

dukungan serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi dan 

mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP) 

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M. Agr. Selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Sriwijaya atas waktu dan bantuan yang diberikan kepada 

penulis selaku mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. 

4. Yth. Bapak Dr. Budi Santoso, S.T.P., M.Si Selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Pertanian. 

5. Yth. Ibu Dr. Puspitahati, S.TP., M.P. Selaku Koordinator Program Studi 

Teknik Pertanian yang telah memberikan arahan selama penulis menjadi 

mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian. 

6. Yth. Bapak Dr. Ir. Tri Tunggal, M.Agr. selaku penguji skripsi yang telah 

membantu dan mengajarkan banyak pengetahuan kepada penulis. 

7. Yth. Bapak Dr. Ir. Hersyamsi, M.Agr. Selaku pembimbing skripsi serta 

pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan, saran, masukan, 

dan motivasi dalam penulisan skripsi ini dan telah mengajarkan banyak 

pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian. 

8. Dosen Jurusan Teknologi Pertanian yang telah membimbing, mendidik, dan 

mengajarkan ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Pertanian. 

9. Staf administrasi akademik Jurusan Teknologi Pertanian, Kak John dan Mba 

Desi terima kasih atas segala informasi dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis. 



 
 

x 

 
Universitas Sriwijaya 

10. Terimaksih kepada Dika, Yulia, Veby dan Edo yang telah banyak membantu 

penulis pada saat penelitian dan selalu memberikan dukungan dan motivasinya. 

11. Terimakasih kepada Bima dan Endro sebagai partner dalam penelitian ini yang 

telah banyak membantu selama penelitian berlangsung. 

12. Seluruh sahabat-sahabat kelas Teknik Pertanian 2018 Prodi Teknik Pertanian, 

yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Terima kasih atas semangat, 

motivasi, saran dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhirnya. 

13. Seluruh mahasiswa Teknologi Pertanian angkatan 2016, 2017, 2018, 2019, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indralaya,    September 2022 

 

 

       Hafiz Alfarizy 



 
 

xi 

 
Universitas Sriwijaya 

DAFTAR ISI 

 

                                                                                                          Halaman 

KATA PENGANTAR .....................................................................................        viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xv 

BAB 1. PENDAHULUAN ..............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang ..........................................................................................  1 

1.2. Tujuan  ......................................................................................................  3 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................  4 

2.1.Tanah Ultisol ..............................................................................................  4 

2.2. Pegolahan Tanah .......................................................................................  5 

2.3. Traktor Tangan (Hand Tractor) ................................................................  5 

2.4. Bajak Singkal ............................................................................................  5 

2.5. Kecepatan Bajak........................................................................................  6 

2.6. Slip Roda ...................................................................................................  6 

2.7. Stainless Steel ............................................................................................  7 

BAB 3. PELAKSANAAN PENELITIAN .......................................................  8 

3.1. Tempat dan Waktu ....................................................................................  8 

3.2. Alat dan Bahan ..........................................................................................  8 

3.3. Metode Penelitian......................................................................................  8 

3.4. Cara Kerja .................................................................................................  9 

3.4.1. Persiapan Alat dan Bahan ......................................................................  9 

3.4.2. Persiapan Perlakuan ...............................................................................  9 

3.4.3. Pengujian Alat ........................................................................................  9 

3.4.4. Analisis Data ..........................................................................................  10 

3.4.5.Parameter Pengamatan ............................................................................  13 

3.4.5.1. Parameter Utama.  ...............................................................................  13 

                                                                                                                        



 
 

xii 

 
Universitas Sriwijaya 

                                                                                                         Halaman 

3.4.5.2. Parameter Pendukung..........................................................................  14 

3.4.6. Analisis Teknis .......................................................................................  15 

3.4.6.1. Kelengketan Tanah pada Bajak ...........................................................  15 

3.4.6.2. Persentase Tanah yang Terbalik Sempurna ........................................  15 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN...........................................................  17 

4.1. Kelengketan Tanah....................................................................................  17 

4.2. Kedalaman Kerja Bajak ............................................................................  19 

4.3. Tinggi Hasil Pembajakan ..........................................................................  21 

4.4. Lebar Kerja Bajak .....................................................................................  24 

4.5. Lebar Hasil Pembajakan ...........................................................................  26 

4.6. Slip Roda ...................................................................................................  29 

4.7. Perubahan Kecepatan ................................................................................  30 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................  32 

5.1. Kesimpulan ...............................................................................................  32 

5.2. Saran ..........................................................................................................  32 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  33 

LAMPIRAN .....................................................................................................  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 

 
Universitas Sriwijaya 

DAFTAR GAMBAR 

 Halaman 

Gambar 4.1. Rata-rata Kelengketan Tanah ......................................................  18 

Gambar 4.2. Rata-rata Hasil Kedalaman Kerja Bajak .....................................  21 

Gambar 4.3. Rata-rata tinggi hasil pembajakan ...............................................  23 

Gambar 4.4. Rata-rata lebar kerja bajak...........................................................  25 

Gambar 4.5. Rata-rata lebar hasil pembajakan ................................................  28 

Gambar 4.6. Rata-rata Slip Roda .....................................................................  30 

Gambar 4.6. Nilai Perubahan Kecepatan .........................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 

 
Universitas Sriwijaya 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 3.1. Data hasil percobaan menurut kelompok x kombinasi perlakuan .....      10 

Tabel 3.2. Kombinasi total perlakuan A x B .......................................................      11 

Tabel 3.3. Daftar analisis keragaman rancangan acak kelompok faktorial .........      11 

Tabel 4.1. Hasil uji BNJ kecepatan kerja terhadap kelengketan tanah ...............      19 

Tabel 4.2. Hasil uji BNJ sudut kelengkungan terhadap kedalaman kerja bajak..     22 

Tabel 4.3. Hasil uji BNJ sudut kelengkungan terhadap tinggi hasil pembajakan..   24 

Tabel 4.4. Hasil uji BNJ sudut kelengkungan terhadap lebar kerja bajak............    26 

Tabel 4.5. Hasil uji BNJ kecepatan kerja terhadap lebar kerja bajak...................    27 

Tabel 4.6. Hasil uji BNJ sudut kelengkungan terhadap lebar hasil pembajakan....  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 

 
Universitas Sriwijaya 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1. Diagram Alir Rencana Penelitian ................................................. .    36 

Lampiran 2. Data Kadar Air dan Data Bulk Density ..........................................     38 

Lampiran 3. Data Hasil Pengamatan ..................................................................     39 

Lampiran 4. Data Slip Roda ...............................................................................     42 

Lampiran 5. Data Perubahan Kecepatan ............................................................     44 

Lampiran 6. Hasil Pengolahan Data Kelengketan Tanah ..................................     46 

Lampiran 7. Hasil Pengolahan Data Kedalaman Kerja Bajak ...........................     48 

Lampiran 8. Hasil Pengolahan Data Tinggi Hasil Pembajakan .........................     50 

Lampiran 9. Hasil Pengolahan Data Lebar Kerja Bajak ....................................     52 

Lampiran 10. Hasil Pengolahan Data Lebar Hasil Pembajakan ........................     54 

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian ...............................................................     56 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Universitas Sriwijaya 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Pertanian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pertanian tersebut terkait 

dengan proses persiapan lahan, penanaman, perawatan, pemanenan, dan sampai 

pada pengolahan hasil panen. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh petani dalam 

bercocok tanam adalah persiapan lahan. Proses persiapan lahan ini berupa 

kegiatan mengolah tanah agar siap untuk ditanami (Artawan et al., 2019). 

 Menurut Rizaldi (2006) pengolahan tanah dilakukan pada lahan pertanian 

bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, dan biologis tanah yang lebih baik 

dengan suatu kedalaman tertentu agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman. 

Pengolahan tanah (soil tillage) adalah sebuah kegiatan olah tanah yang dilakukan 

dengan cara tradisional dan modern. Pengolahan tanah secara tradisional masih 

dilakukan dengan menggunakan hewan ternak untuk membantu menarik bajak, 

sedangkan secara modern sudah menggunakan traktor sebagai tenaga penariknya. 

Adapun fungsi dari pengolahan tanah ini yaitu untuk menggemburkan tanah, 

menghilangkan gulma pada tanah. Untuk mempermudah pengolahan tanah, petani 

sudah dibantu dengan traktor untuk menarik bajak. 

 Pekerjaan petani yang berat saat mengolah tanah dapat dipermudah dengan 

traktor yang dapat dikombinasikan dengan berbagai alat pengolah tanah. Alat-alat 

yang digunakan petani untuk memotong, mencacah dan membalikkan tanah pada 

awal pengolahan tanah disebut dengan alat pengolah tanah primer, yang 

mencangkup bajak singkal, bajak piring, bajak pisau berputar (rotary), dan bajak 

chisel (Daywin et al., 2008). 

 Sebagai alat pengolahan tanah, traktor tangan memiliki daya adaptasi yang 

tinggi dengan kondisi alam Indonesia. Dilihat dari segi teknis, penggunaan garu 

dan cangkul untuk alat pengolahan memberikan kapasitas kerja dan tingkat 

kenyamanaan kerja sangat rendah dibandingkan dengan penggunaan traktor 

tangan (Santoso et al., 2007). 
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 Salah satu jenis bajak adalah bajak singkal. Bajak singkal merupakan 

peralatan pertanian untuk pengolahan tanah yang digandengkan dengan sumber 

tenaga penggerak atau penarik seperti traktor pertanian. Bajak singkal berfungsi 

untuk memotong, membalikkan, pemecahan tanah serta pembenaman sisa-sisa 

tanaman ke dalam tanah dan digunakan untuk tahapan kegiatan pengolahan tanah 

(Hardjosentono et al., 1996). 

 Tanah Ultisol merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang 

mempunyai sebaran luas mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total luas 

daratan Indonesia. Sebaran terluas terdapat di Kalimantan (21.938.000 ha), diikuti 

di Sumatera (9.469.000 ha), Maluku dan Papua (8.859.000 ha), Sulawesi 

(4.303.000 ha), Jawa (1.172.000 ha), dan Nusa Tenggara (53.000 ha). Tanah 

ultisol mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan bagi perluasan lahan 

pertanian untuk tanaman pangan asal dibarengi dengan pengelolaan tanaman dan 

tanah yang tepat. Ultisol merupakan tanah yang memiliki masalah keasaman 

tanah, bahan organik rendah dan nutrisi makro rendah dan memiliki ketersediaan 

P sangat rendah (Fitriatin et al., 2014). 

 Pada umumnya tanah Ultisol mempunyai potensi yang cukup besar dalam 

hal sebarannya yang cukup luas. Tanah Ultisol mempunyai potensi yang besar 

untuk dikembangkan bagi perluasan lahan pertanian untuk tanaman pangan asal 

dibarengi dengan pengelolaan tanaman dan tanah yang tepat (Syahputra et al., 

2015). 

 Bajak singkal yang pada umumnya terbuat dari bahan baja sedangkan 

Stainless steel digunakan sebagai bahan pelapis bajak singkal. Stainless steel 

merupakan baja paduan yang mengandung sedikitnya 11,5% krom berdasar 

beratnya. Stainless steel memiliki sifat tidak mudah terkorosi sebagaimana logam 

baja yang lain. Stainless steel berbeda dari baja biasa dari kandungan kromnya. 

Baja karbon akan terkorosi ketika diekspos pada udara yang lembab. Besi oksida 

yang terbentuk bersifat aktif dan akan mempercepat korosi dengan adanya 

pembentukan oksida besi yang lebih banyak lagi. Stainless steel memiliki 

persentase jumlah krom yang memadahi sehingga akan membentuk suatu lapisan 

pasif kromium oksida yang akan mencegah terjadinya korosi lebih lanjut 

(Sumarji., 2011). 
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Menurut hasil penelitian (Permana., 2022), pengaruh derajat kelengkungan 

singkal yang dilapisi plat stainless steel terhadap hasil pengolahan tanah ultisol 

menunjukan bahwa, hasil penelitian yang didapat kelengketan tanah terendah 

sebesar 31,89 g dan hasil tinggi kedalaman tanah yang dibajak sebesar 12,67 cm 

dari hasil yang didapat tersebut menunjukan bahwa bajak singkal yang dilapisi 

plat stainless steel merupakan bahan bahan yang pas untuk dijadikan lapisan. 

Kelengkungan pada bajak singkal yang dilapisi plat stainless steel akan 

mempengaruhi hasil pengolahan tanah, tetapi belum ada penelitian lebih lanjut 

tentang penggunaan bajak singkal dengan kelengkungan yang berbeda dilapisi 

plat Stainless Steel terhadap kecepatan yang berbeda, oleh karna itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja bajak singkal yang dilapisi plat 

Stainless Steel dengan kecepatan yang berbeda terhadap hasil pengolahan tanah 

ultisol. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh 

kelengkungan bajak singkal terhadap hasil pengolahan tanah ultisol dengan 

berbagai kecepatan kerja. 
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